
Enhanced Elastomeric Asphalt ExtenderEnh der

CIRCULAR ECONOMY ON THE ROAD

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

RARX® es un aditivo compuesto por caucho reciclado proveniente de neumáticos fuera de uso, el cual es procesado y tratado 
bajo tecnología patentada, consiguiendo un caucho digerido en seco que permite alcanzar directamente las prestaciones de una 
mezcla asfaltica modificada.
Su comportamiento tras ser incorporado a la mezcla bituminosa puede ser interpretado como un potenciador elástico del betún, 
modificando el betún convencional incrementando su resistencia a la fatiga, sus propiedades de deformación y sus valores de 
Anillo y Bola, e incrementa de manera exponencial la recuperación elastica del betún. Es capaz de eliminar la necesidad de uso 
de polímeros de síntesis en mezclas de rodadura.
RARX® puede ser añadido a cualquier tipo de mezcla bituminosa caliente-mezcla bituminosa densa, abierta, rugosa, de tipo 
SMA, etc., y puede sustituir parte del betún en distintas proporciones.
En la fabricación de mezclas, el RARX® es añadido directamente al mezclador o el tambor de secado de la planta de asfalto, 
poco despues a los áridos y el betún, usando los silos o dosificadores de polvo mineral o aditivos existentes en la planta.

Identificación del producto:
Nombre del Producto:  (RARX®)
Uso del Material:   Potenciador elastomérico del asfalto.
Identificación de la Empresa:  UTE CIRTEC (CÍRCULO TECNOLÓGICO)

Estado físico:   Sólido, polvo gris oscuro
Olor y apariencia:  Grano fino, gránulos grisáceos
Densidad aparente:  0.6 [± 0.03] gr/cm3
Peso Específico:   1.031 gr/cm3 [± 0.03]
Punto de Inflamación [°C]:  > 300 (grados centígrados)
Solubilidad:   Insoluble en agua
Estabilidad química:  Incompatible como oxidante fuerte

DESCRIPCIÓN GENERAL

SUPER ASPHALT ECOLOGIC (RARX®) está compuesto por polvo de caucho reciclado, betunes, y por productos minerales y otros 
aditivos.
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COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

TIEMPO DE VIDA EN ALMACÉN

El producto no es decadente, aunque se aconseja su uso antes de un año desde la fecha de producción. Si se supera este 
período, se recomienda cribar el producto con una criba vibratoria, para romper las aglutinaciones eventuales que 
puedan ocurrir por el largo almacenamiento.

ALMACENAMIENTO

Mantener los big bags fechados en almacenes ventilados. Se debe evitar la luz solar directa y mantener en lugar seco, 
para evitar la degradación del bigbag.

TRANSPORTE

No necesita transporte especial. (no es producto ATEX)

Composición a tener en cuenta en fórmula de trabajo:

Contenido en polvo de NFVU:  58% (±5%)
Contenido en betún:  16% (±3%)
Filler calizo y aditivos:  26% (±5%)

Granulometrías típicas de (RARX®)  se situan dentro del esquema arriba indicado. 
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RECOMENDACIONES DE FABRICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA

La adición de (RARX®) debe ser efectuada sustituyendo parte de la cantidad de betún a utilizar en un porcentaje definido por la formula 
de trabajo, siendo este valor variable entre el 12% y el 45%, según el tipo de mezcla a utilizar. El RARX® puede ser aplicado en diversos 
tipos de mezclas bituminosas de tipo rugosas, abiertas, densas, para capas finas, convencionales, SMA, etc..

La cantidad exacta de (RARX®), la temperatura de mezcla, así como el tiempo mínimo de amasada, tendrá que ser determinado por un 
estudio de formulación de la mezcla preparada por un laboratorio independiente de ensayos, con experiencia en formulación de este tipo 
de mezclas..

Una vez definido el porcentaje exacto de (RARX®) no podremos variar más de +/- 0.5% ese valor.

En la producción de mezclas bituminosas con (RARX®) se usará una planta convencional de mezcla bituminosa, de producción continua 
o discontinua. Con el fin de asegurar una mezcla homogénea, (RARX®) es añadido en la mezcladora junto con los áridos, antes de añadir 
el betún. Deberá ser mezclado durante el tiempo necesario para garantizar un reparto homogéneo con los áridos (aprox. 10 segundos, 
dependiendo de la planta de fabricación de mezclas) antes de incorporar el betún.

Se recomienda calentar los aridos entre 5 y 15 ºC por encima de la temperatura normal usada en un tipo de mezcla similar (sin 
sobrepasar los 195ºC) para compensar que el (RARX®) se añade a temperatura ambiente. Se recomienda calentar el betún, unos 5º por 
encima de la temperatura normal para este tipo de mezclas (sin sobrepasar los 180º o la temperatura recomendada para el betún que 
está siendo usado).

Se recomienda mantener una temperatura de fabricación de la mezcla entre 175ºC y 180ºC. La secuencia de fabricación de la mezcla 
con RARX® se resume de la siguiente manera:

1. Adición de aridos al mezclador (Temperatura recomendada 190º)
2. Adición de (RARX®)
3. Tiempo de mezcla en seco 10-15 sg.
4. Adición de betún (temperatura recomendada 180º)
5. Tiempo de mezcla en húmedo 20 sg.

RECOMENDACIONES DE EXTENDIDO Y COMPACTADO

El comportamiento de las mezclas fabricadas con alto contenido de (RARX®) es similar al de mezclas bituminosas fabricadas con betunes 
modificados y de alta viscosidasd.

Se recomienda mantener al comenzar una temperatura de compactación superior a 160ºC, con compactadores de rodillo metálico, 
mojados en agua con aproximadamente un 2% de cal hidráulica. La compactación deberá ser realizada con al menos tres rodillos, 
estando uno de ellos cerca de la extendedora, a distancias no superiores a 15 metros.

Página 3 / 4
Rev. 2 Enero 2019



Enhanced Elastomeric Asphalt ExtenderEnh der

CIRCULAR ECONOMY ON THE ROAD

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RARX®

(RARX®) ha sido formulado de tal modo que, cuando añadimos un betún, en cantidades adecuadas, pueda satisfacer las exigencias de 
un asfalto de caucho o polímero según la norma ASTM D 6114 - Standard Specification for Asphalt-Rubber Binder, (es decir, deberá tener 
una viscosidad inicial entre 1500 e 5000 cPoises, a los 5 minutos a 175ºC, (según la norma EN 13302), y también tener un dato según el 
método de Anillo y Bola, superior a 65ºC (según la norma EN 1427) y un valor de Resiliencia superir a 30% (según la norma ASTM D 
5329)). Deberá mantener la viscosidad durante 2 horas entre la viscosidad inicial más o menos 55%. Esa viscosidad deberá presentar 
signos de estabilización durante la última hora.
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